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Наgгоящая методrrш рaспрострЕяется Еа аялЕ{заоры углерола, ссрш Combusion МаSсг
CS, штчmвлевrьrе Ncs Testing Тесhлоlо5/ (Gеrmапу) GmЬН, Гермавял, tt ycт laaJцlвaeT
ilсюды и средстм се перви.шоf, п цер8одической поверки.

Иrrcрвал междl поверкамrr l гол

l ОIIЕРЛЩИ ПОВЕРКИ

Прв провелоппt повсркr выпоrIвяют оп€рацдr; усзаlдш,в в табшще l.

Та6:пща l - ОпераrцIt повсркх

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При првеленrrи поверкп прш,rепяот ГСО, прsведенвые в таблице 2.

3 ТРЕБОВЛНttЯ К КВАJIИФИКЩИИ ПОВЕРИТЕJIЕЙ
3.1 К првелевию поверки допускают поверrrт€леf,, fiзJлIпвших на9юяrý,ю

меюдику пов€ркц и руководство по эксплуатдши, имеюдЕlх стаж работы по даflному
вид/ измеренвй rrc менее одtого годд.

4 ТРЕБОВЛПИЯ БЕЗОIlЛСНОСТИ

При првелевяи поверкri аrвлr.зi!торо до,ткны соблюдаться требоваrrия
беюпасяости согласtlо экспJтуатацllоЕной докумеtiт8ции, а такr(е правпла техвикl'l

Наимековапие операцrrц
Номер

пуrкга IЦ
по пов€рке

Обязаrcшшосгь провелевил
опсDаtlltl IIDB

псрвпtrýой
поаеDке

перподrческой
пов€9хе

l. По.шоmвк& к поверке 6 Да Да

2. Вяешниfi осмот 7.1 Да Дв

3 .Опробовалие. 7.2 дв Да

4. Определевrlе опrосительной погрешrrостr
язмеDенtй

7.4 Да lla

5, Офрмлеlrие результsтов поверюr 8 Да .Ща

Табrича 2 - Срлства поверки

Номер пувкга
[I]I по повеоке

Нацменовавпе и тип основвш( средстs поверки

1.з
Государствепцше ста$дартные образцы состава сш!авов ГСО 666-Е l П,
гсо 9978_20l l, гсо 1692_87п, гсо l0l l4_20l2, гсо 88зG2006, гсо
l lЕ1-9lп.

Примечашпе: Допускаgrся примевенIе др}тt х аналоrиrrвьоr средств поаерки с
метрологичсскимrr хара"ктеристиками, обеспечяваюпшrrи трбусмые точвости нзмеренt{й

в соотаетствЕи с прrменяемой мсюдlrой rзмсревrй (МЦ.
- Допускаятся повсрм по одlому элемеЕгу в рабочем дпалазопе по заrвке лользоватеJи.
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безопаспосги, привятые Еа прсдприяпrи, экспJrуdтЕрующем ац8Jшаторы }тлерда, с€ры

combustion Маsеr cs.

S УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ
- темцерт}?а окруrкаощего воздт4 ОС 25 t 5,
- относlттельнаJI вJIIDкЕостъ воздпrа, % от30 до 80,
- вапряжеяие питаrrпя, В 220 t 10;

- частот4 Гч 50 t l
В помещеЕии, где проrrзводится поверка, sе долх<но бьггь повышенttьц уровЕей

элецрмагЕЕтного изJtучевия, пrрtа и впбраrrпя.
не допускаЕrcя поtrаданrе на аfiаJrкIrюр прrrмю( солне.шьD( Jrучей.

6 по.щотовкА к повЕркЕ

6.1 Д'IяпроведФtrrя повер@предсгавJlяогследлоцýподоt(уIt{еЕтацiю:
- руководство по эк€плуатации;
- оIшсаяие типа;
- Еастояцý/ю мsтодrку поверки.
6,2. По,щотовить аваJцrзатор х работе соглiлсно руководства по сго эксп,туат8цви.
6.З. Включrь и пргрgrь аtlалrtзатор в течеппе 30 мцн.

7IIРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Вriепппfi осмогр
При ввешflем осмотре доrrжrо бьгь устаповлецо;

- oTc}.тcтBile механическю( повре)rqсIцй Koprryca, рrrек упраалсrrия в

соедЕштельЕьD( прводов;
_ вzциtlие маркrrрвки (rrаимсЕование илх товарЕьй знatк 3авода-Е}готоВитсля, тап Е

заsодской вомер аяа.ш{заюF).

7l Опробовrвцс
7.2.1 фrя опробовшrЕя aвaJlrтýrтopа подrотов!{ть пробу образца ГСО. Првесгп

пробвое язмерrие.
При опробовлrиц доrокво бьrть установлево:
- правильностъ работы управrtяющей црограммы, прllвЕJIьЕостъ отработка

авариfuъп< сообценtlй прц проведеl и пзмерепЕй;
- прzвItльrtость выво.llm{ой Еа дiсплсй шформаtшrr.
7.2.2 Провести идевтЕфrкацпю ПО ва соотвстствие ПО поверяемому СИ.
При цечати резуrьтатов взмеренrrjr Еа блаЕке пеtитается ЕдеЕгпфикатор ПО,

который додкец совпадать с Еоцером вФсЕr ПО.
Результат опрбовавия считаеrcя положцтеIьцьБJ, заiшшая пргрrлuа lвмФеЕrя

вьшоrпrяеrcя без сбосв и помер версши ПО не виlt<е 1.0.0.0.

7З ОцредеJrенвс отшосЕтеJrьпоfi поrтепдоgaт tlзмерсцЕй.

7.3.1 При опредеJrецrtц погрешности измсрсний углФода, серы испоJIьз)лот

стацlарuъrc образцы состава сtша!ов MeTalJlлoB в соответствIlц с примевяемой Ми.
7.3.2 l[ля каlмого сrавлартноrо образча сделать по З оЕределешя массовой доlй

элементов. Ко.lичество образцов должrrо бшгь не мецее дв}т.
1,З.З Длý каждого ставдаргного образча рассчитать р,зуrьтат rзмерсшя

масsовой доJш cj как сре.щее арпфмgгическое из трех измеренd:
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где п - grсло ваблодешй, n=3.

7.з.4 Расс.ýrгать gвосrrтеrшlую погреrrвость llзli€pqfld дIя к&lФоrо обрo3ца Iю
r}o;nryrc:

Ц= (cj - СдУ Сдх l00

где Сr- дейсгrгrелыlо€ знаtt€вве массоsой долr даввог0 хлlllчсскоm элешеЕта
в ставдаргвоrr образце.

Прrrirгь за (rтпосЕIвrшrую погрецдlобь rвмер€Еrtй шаксимаJБЕ)tю пз получеltЕых по
сервIl ,змереstrй.
Рсзультат повсркв счцтается полоЕ{те,Бншll, еслц относrте,БЕая погреtшrость

rвraереЕхй ве превшшаgт уrбзаппой в таблице З.

тsблица з

t. Офрмлсrпс рсзультrтоа по!сркlt.
t.l. Прп полохоrтеrьЕых рсзуlътiтгд{ цоl€рки аIиJIIваюрш угл€родя, сФщ

comhrsion Маs€rСs прItзваlотýя mдЕъ,Iмп, Е Es вкх вьцаgря свидетелъстао о поверке

по форt*е, согласно приказа ltl5 Мяппрмгорга Poccnr.
На свпдcIельство наflосlfтсs зцак пов€ркн Е впде клеfiм&
8.2. Ашчвfiорш угл€рqда ссрш Соmhrgiоп }vlastcr cS, Ее удоsлсгворяоще хот8

бы одному из требо8шrвй п.п.7.1 - 7.З насюящей мею,ФrкIl, пр!вцаются
в€првподЕыми lt к прЕм€неrrяю Ее допускаютсr. ОтрIщаr€львне резуJIьтЕты пов€ркх

офрмляlотся вылачсf, rrзв€ценЕя о непрriгодIоgrи.

Начшьвrтк лборторшt lФ,Ц8
ФБУ (Росr€gт-мосtФs>

Иrтхснер по rrетрологип
l кffrеrорrи лаборагорrr J{! ,И8

rпrcT 4
всею лrсIов 6

_ Ecu
С; = -е!-

п

,Щопускааrая опrосrтеrъвая погрещосгь язrrерецяй, Уо

,Щ.ля поддrапщовов измеревrrй,
0/о rrассовой долв

Определяемъй элсмекr

Углерод Сера

ог 0,002 до 0,005 вк.tцоч. з0,0 30,0

Св. 0.005 > 0.02 > 8,0 l0.0
)> 0.02 D 4.5 D з.0
D 0,02 ) 0-50 з.0

в.А. Мехацн]'ковs
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IIРОТОКОЛ ПОВЕРКИ NS

Средство измерений
Заводской номер
Принадлежащее
Средства поверки:
Условия поверки:
Результаты поверки: l. Внешtйrcлуюmр-zоф" (бо*)

2. Otlpoбoшltle 

-zode+ 

(бр<)

rисг 5

всего листов 6

3. Опрdеленuе оmн о сumе льно й по zрешн о с mu

uзмеренuй

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СВIЦЕТЕЛЬСТВО

Поверитель

Гоdен / HezodeH

,Щиапазон измерения
массовой доли,Yо

ОтносительнЕUI погрешность измерений, О/о

Определяемый элемент

Углерол | Сера

Поrryчен. .Щогryск. Полгу^lен. .Щопуск.

От 0,002 до 0,005 вкJIюч. 30,0 30,0

Св. 0,005 > 0,02 )) 8,0 l0,0

D 0,02 ) 4,5 )) 3,0

>> 0,02 ) 0,50 3,0


