
Поверка  

осуществляется по документу МКИЯ.427631.001 МП "Дефектоскопы-

градиентометры феррозондовые ДФ-201.1А. Методика поверки", 

утвержденному ФБУ "УРАЛТЕСТ" 30 марта 2012 г. 


