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Дата: 27.03.2019 г.  
 
 
Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1046-76/1050-76  
 
Количество СО в комплекте: 5 
 
Наименование СО: СО СОСТАВА СПЛАВА СЕРЕБРА С БЛАГОРОДНЫМИ 
МЕТАЛЛАМИ (комплект)  
Назначение СО: 
        СО предназначены для контроля точности результатов измерений состава 
благородных металлов в серебряных сплавах, полученных при пробирном 
коллектировании благородных металлов из руд и продуктов их технологической 
переработки, а также для градуировки СИ при выполнении анализов.  
 
Номер свидетельства (сертификата): 0  
 
Действителен до: 01.09.2001  
 
Описание СО: 
        комплект включает 5 СО, материалом СО является сплав серебра с благородными 
металлами. СО изготовлены в виде измельченных гранул, расфасованных по 50 г в 
теклянные банки.  
 
Страна изготовитель ГСО: Россия  
 
Изготовитель(и): 
Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева 
Институт Сибцветметниипроект 
 
Страна-импортер:  
 
Организация-импортер:  
 
Форма выпуска (ввоза): единичное  
 
Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент  
 
Срок годности экземпляра СО: 10 лет  

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование аттестуемой характеристики:  
содержание элементов, % 

Индекс Аттестованная Аттестованное Единица Границы *** 



СО характеристика значение величины погрешности 
±Δ* 

05 Au (0.0004) %   
01 Pt 0.29 % 0.03 А 
02 Pt 0.09 % 0.01 А 
03 Pt 0.029 % 0.003 А 
04 Pt 0.009 % 0.001 А 
05 Pt 0.004 % 0.001 А 
01 Pd 0.30 % 0.01 А 
02 Pd 0.10 % 0.01 А 
03 Pd 0.029 % 0.003 А 
04 Pd 0.010 % 0.001 А 
05 Pd 0.005 % 0.001 А 
01 Rh 0.028 % 0.003 А 
02 Rh 0.009 % 0.002 А 
03 Rh 0.0028 % 0.0003 А 
04 Rh (0.0009) %   
05 Rh (0.0004) %   
01 Au 0.030 % 0.003 А 
02 Au 0.010 % 0.001 А 
03 Au 0.0029 % 0.0003 А 
04 Au 0.0010 % 0.0001 А 

* при доверительной вероятности 0.95 
 
*** А - абсолютная, О - относительная.  


