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Дата: 29.03.2019 г.  
 
 
Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 1230-77  
 
Количество СО в комплекте: 1 
 
Наименование СО: СО СОСТАВА ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЙ РУДЫ  
Назначение СО: 
        СО предназначен для контроля точности результатов измерений проб минерального 
сырья физическими, физико-химическими и химическими методами.  
 
Номер свидетельства (сертификата): 0  
 
Действителен до: 01.09.1982  
 
Описание СО: 
        материалом СО является полиметаллическая руда. СО изготовлен в виде порошка, 
расфасованного по 10 г в полиэтиленовые пакеты.  
 
Страна изготовитель ГСО: Россия  
 
Изготовитель(и): 
БГГЭ ИМГРЭ 
 
Страна-импортер:  
 
Организация-импортер:  
 
Форма выпуска (ввоза): единичное  
 
Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент  
 
Срок годности экземпляра СО: 5 лет  

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Наименование аттестуемой характеристики:  
содержание элементов в расчете на материал, высушенный при (105-110) град. Цельсия, % 

Индекс 
СО 

Аттестованная 
характеристика 

Аттестованное 
значение 

Единица 
величины 

Границы 
погрешности 

±Δ* 
*** 

01 Cu 1.31 % 0.04 А 
01 Zn 33.44 % 0.22 А 
01 Pb 9.26 % 0.10 А 



01 Cd 0.16 % 0.01 А 
01 Ga 0.0019 % 0.0003 А 
01 Ge 0.000070 % 0.000010 А 
01 Se 0.0024 % 0.0003 А 
01 Te 0.0053 % 0.0006 А 
01 Tl 0.00010 % 0.00001 А 

* при доверительной вероятности 0.95 
 
*** А - абсолютная, О - относительная.  


