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Стандартные образцы
состава свинца марок
С3-СО (ком плект 3 )

Внесен в Государственный
реестр утвержденпых типов ГСО
Регистрационны й номер
1599-79 - 1602-79

Выпускается по НД: техническое задание, утвержденное
10.02.77.

Назначение и область нрименения. стандартные образцы
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определении состава свинца марок СО, СIС, CI, С2С, С2, С3 по
ГОСТ 3778-77.

Область нрименения. металлургия, машиностроение и другие
отрасли.

IIОР.iJ'IШl1ll6ные дО;';УJiiеiiiiiЫ, определяющие необходимость
применения СО: на методы градуировки СИ: ГОСТ 8857 -77.

Описание: стандартные образцы изготовлены из свинца марок
типа СО - С3 в виде мополитпых экземпляров цилиндрической формы
диаметром 1ОММ, длиной 100 мм.



Нормированные метрологические характеристикн.:
Аттестуемая характеристика - массовая доля элементов в

процентах.

Номер ГСО Кальций Магний Натрий
1599-79 0,0080 0,0065 0,0065
1600-79 0,0031 0,0016 0,01 О
1601-79 0,00099 0,0016 0,00037
] 602-79 0,00]0 0,00043 0,00025

Границы допускаемых значений абсолютных _ погрешностей
аттестоваппых значений СО в процентах при доверительной вероятности
0,95 .

Номер гсо Кальций Магний Натрий
1599-79 0,0016 0,0011 0,0004
1600-79 0,0008 0,0005 0,001
1601-79 0,00022 0,0004 0,00009
1602-79 0,0003 0,000] 1 0,00004

Срок годности экземп пяра СО: -не ограничеи .

Разработчик СО: Восточный научно-исследовательский горн 0-

металлургический институт цветных металлов, Республика Казахстан,
492014, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1.

Изготовитель СО: Восточный научно-исследовательский горно-
металлургический институт цветных металлов, Республика Казахстан,
492014, г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1.
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